
Максимально допустимая концентрация различных веществ в воде для резин 

EPDM и NBR 

 

Химическое 

вещество 

Резины 

EPDM NBR 

Спирты   

Этиловый Не ограничено Не ограничено 

Метиловый Не ограничено Не ограничено 

Этиленгликоль Не ограничено Не ограничено 

Алифатические углеводороды   

Уайт-спирит Не применяется Не ограничено 

Дизельное топливо, бензин, нефть Не применяется Не ограничено 

Керосин Не применяется Не ограничено 

Ароматические углеводороды   

Ксилол, ксилон Не применяется Не ограничено 

Бензол, стирол, лигроин Не применяется Не применяется 

Масла   

Смазки, газолин, производные Не применяется Не ограничено 

Органические Не применяется Не ограничено 

Вода   

Пресная вода (в т.ч. питьевая) Не ограничено Не ограничено 

Солевой раствор Не ограничено Не ограничено 

Дистиллированная вода Не ограничено Не ограничено 

Хлорированная вода Не ограничено Не ограничено 

Хлорированные растворители   

Трихлорэтилен Не применяется Не применяется 

Хлороформ Не применяется Не применяется 

Кислоты   

Уксусная Не ограничено Не ограничено 

Хромовая Не ограничено Не ограничено 

Лимонная Не ограничено Не ограничено 

Соляная Не ограничено Не ограничено 

Молочная Не ограничено Не ограничено 

Азотная Не ограничено Не ограничено 

Щавелевая Не ограничено Не ограничено 

Фосфорная Не ограничено Не ограничено 

Серная Не ограничено Не ограничено 

Дубильная Не ограничено Не ограничено 

Винная Не ограничено Не ограничено 

Щелочи   

Аммиак Не ограничено Не ограничено 

Анилин Не ограничено Не ограничено 

Диметиламин Не ограничено Не ограничено 

Фенол, крезол Не ограничено Не ограничено 

Гидроксид калия Не ограничено Не ограничено 

Пиридин Не ограничено Не ограничено 

Хинолин Не ограничено Не ограничено 

Гидроксид натрия Не ограничено Не ограничено 

Триметиламин Не ограничено Не ограничено 

Соли   

Хлорид натрия Не ограничено Не ограничено 

Хлорид калия Не ограничено Не ограничено 

Сульфат аммония Не ограничено Не ограничено 

 


