
Предельно допустимое содержание химических веществ в транспортируемой 

жидкости для покрытия из высокоглиноземистого цемента 

           

Химическое 

вещество 

Глиноземистый 

цемент 

Этиловый 50 % 

Метиловый 50 % 

Этиленгликоль Не ограничено 

Алифатические углеводороды  

Уайт-спирит Не ограничено 

Дизельное топливо, бензин, нефть Не ограничено 

Керосин Не ограничено 

Ароматические углеводороды  

Ксилол, ксилон Не ограничено 

Бензол, стирол, лигроин Не ограничено 

Масла  

Смазки, газолин, производные Не ограничено 

Органические Не ограничено 

Вода  

Пресная вода Не ограничено 

Солевой раствор Не ограничено 

Дистиллированная вода Не ограничено 

Хлорированная вода Не ограничено 

Хлорированные растворители  

Трихлорэтилен Не ограничено 

Хлороформ Не ограничено 

Кислоты  

Уксусная 40 мг/л 

Хромовая 10 мг/л 

Лимонная 20 мг/л 

Соляная 3 мг/л 

Молочная 15 мг/л 

Азотная 6 мг/л 

Щавелевая 12 мг/л 

Фосфорная 10 мг/л 

Серная 10 мг/л 

Дубильная 200 мг/л 

Винная 50 мг/л 

Щелочи  

Аммиак 18 % 

Анилин Не ограничено 

Диметиламин 0,6 % 

Фенол, крезол Не ограничено 

Гидроксид калия 560 мг/л 

Пиридин Не ограничено 

Хинолин Не ограничено 

Гидроксид натрия 400 мг/л 

Триметиламин Не ограничено 

Соли  

Хлорид натрия 25 % 

Хлорид калия 25 % 

Сульфат аммония 5 % 

 


